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ZESPOE PRACOWNI BADAN PALIW STALYCH RAPORT Z BADAN NR 13084/1X/19
Klient : DORAN GROUP sp. z 0.0. sp. k. Dziat
ul.Kosciuszki 22, 89-400 Sepdélno Krajeriskie
Nr umowy/zlecenia odrgbnego : zlecenie odrgbne Badany obiekt: probka  wegiel kamienny
Zakres badar : wg zlecenia/umowy z dnia 09.09.2019
Data pobrania probki przez Klienta : llos¢ stron : 1
Data przyjecia probki przez ZPTW : 09.09.2019 | Strona : 1
Data wykonania badan 09.09 - 10.09.2019 | Data sporzadzenia raportu : 10.09.2019
Kod probki ZPTW : 15167
Numer prébki Klienta : 1 EKOGROSZEK FENIKS
Opis prébki
, Jednostka (*) Wartos¢ # nie-
Nazwa oznaczenia Symbol miary pewnosé porniaru
zawartosc wilgoci przemijajgce] [ 9,
PN-B0/G-04511 ** We %o 6,9 03
awartosé wilgoct w prébce anality j
Fowane :;I»G-;ASSPD: 1998 e e % 3,98 + 0,04
zawartosc wilgoc calkowite) 3 Py
PN-80/G-04511 ** Wi % 10,6 03
zawarlosc popiotu d 0,
PN-G-04560:1998 A %o 1,25 * 008
zawarlosc popictu T P
PN-G-04560:1998 A % 1,12 + 007
Zawartosc popiotu a P
PN-G-04560:1998 A %o 1,20 = 008
zawarlosc czesci lotnych o o,
1S0-562:2010 Vad o0’ % -
zawarlost czesci lotnycn o o
1S0-562:2010 Vast o0’ % -
2awartost czgscl lotnych a_o 0,
PN-G-04516:1998 Vieso’c %o 37,96 + 08
zawarlosc czesci lotnych daf o o
PN-G-04516:1938 Ve | % 40,03 + 13
zawartosc czgsc lolnych d o )
PN-G-04516:1998 Veeso'c %o 39,53 £ 120
Zawartosc czgsci lotnych " o o
PN-G-04516:1998 Vieso®c %o 35,34 + ose
zdoinosc spiekania wg Rogi
PN-81/G-04518 ** Ri - 23
wskaznik wolnego wydymania S| _
PN-ISO 501: 2007 B
zawar. siarki catkowite| a o,
PN-G-04584:2001 Si % 0,38 = 005
Zawar. siarki calkowite d o
PN-G-04584:2001 Si fo 0,40 = 005
zawar, siarki calkowite] r o,
PN-G-04584:2001 S %o 0,35 £ 004
cieplo spalama a
PN-81/G-04513 Qs kd/kg 31854 = 120
wartosc opalowa a
PN-81/G-04513 O kikg | 30638 = 120
wartosc opalowa ,r
PN-B1/G-04513 & kd/kg 28355 + 110
zawartosc fosforu =3 v,
wg PB-48 wyd. 4 z dnia 07.01.2019 r. ° -
zawartost chloru ck o,
wg PB-03 wyd. 5 z dnia 07.01.2019 r. 0 -
zawartosc chiloru CP o
PN-ISO 587:2000 pkt. 7.2.1 ° =
= k:’?ga'fli . a % - Legenda (dot. stanu paliwa)
'de, a;gq: - a, ad - analityczny
PN-81/G-04517 ** b % - r - roboczy
temperah;ra migknienia b C _ d - suchy
PN-81/G-04517 ™ _ :
temperatura kontrakcji t, °oC daf SUChy beZpomo'owy
PN-81/G-04517 ** ! -
temperatura dylatacji t oC
PN-81/G-04517 ** d -
Uwagi : (**) - Norma wycofana ze zbioru PKN - bez zastgpienia Pobieranie probkifek przez klienta. Cel: okreslenie parametréw jakosciowych paliwa.
Wyniki badan dotycza wylacznie prébek otrzymanych od Klienta. Wyniki badar dotycza wytacznie b ych obiektéw. Miejsce p ia prébek i opis probek wedlug deklaracji Klienta.

Niepewnos$¢é wyniku badania nie uwzglednia skkadowej niepewnosci zwigzanej z pobieraniem probek. Bez pisemnej zgody laboratorium, raport nie moze by¢ powielany inaczej jak tylko w catosci
(*) Liczby po znaku * s3 niepewnosciami rozszerzonymi, wyrazonymi w jednostkach miary danego oznaczenia, obliczonymi dla k=2, co odpowiada poziomowi ufnosci okalo 95 %
Autoryzowat : CLP-B Sp. z 0.0.
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